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ANALISIS GRANULOMETRICOS

MUESTRA: D620 UTM X: 615998
UTM Y: 3187002
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TAMARNO DE LAS PARTICULAS (mm)
TAMICES ASTM Peso retenido % Retenido % Que pasa
(gramos) % FINOS 1,00%
n°4 4,75 mm 46,81 ( 100 %C) 46,8% 53,2% % CASCAJO 78,19%
n°10 2 mm 10,43 ( 100 %C) 57,2% 42,8%
n°18 1 mm 13,12 ( 100 %C) 70,4% 29,6% D16 0,602
n°25 0,72 mm 7,83 ( 100 %C) 78,2% 21,8% D50 0,421
n°35 05mm 681( 0%C) 85,0% 15,0% D84 0,277
n°0 0,25 mm 1290 ( 0 %C) 97,9% 2,1%
n°g0 0,18 mm 138 ( 0 %C) 99,3% 0,7% Media 0,433
n°120 0,125 mm 0,36 ( 0 %C) 99,6% 0,4% c 0,163
n°230 0,063 mm 0,14 (0 %C) 99,8% 0,2% M. distribuc. 0,440
Finos <0,063 mm 0,22 ( 0 %C) 100,0% 0,0%
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a0 1 Arena muy gruesa 1-2 mm
30 1 Arena gruesa 0,5-1 mm
20 | 1043 1312 — 12,90 Arena n_1edia 0,25-05 mm
10 4 ' ' 138 036 014 022 Arena fina _ 0,125-0,25 mm
0 I ‘ ; ‘ Arena muy fina 0,062-0,125 mm
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