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ANALISIS GRANULOMETRICOS

MUESTRA: D663 UTM X: 613999
UTMY: 3191001
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TAMARO DE LAS PARTICULAS (mm)
TAMICES ASTM Peso retenido % Retenido % Que pasa
(gramos) % FINOS 1,25%
ne4 4,75 mm 1,40 ( 100 %C) 1,4% 98,6% % CASCAJO 47,37%
n°10 2mm 7,47 ( 100 %C) 8,9% 91,1%
nei8 1 mm 23,73 ( 100 %C) 32,6% 67,4% D16 0,574
ne25 0,71 mm 14,78 ( 100 %C) 47,4% 52,6% D50 0,370
n°35 05 mm 1297 ( 0 %C) 60,3% 39,7% D84 0,194
n°60 0,25 mm 25,62 ( 0 %C) 86,0% 14,0%
n°go 0,18 mm 6,98 ( 0 %C) 92,9% 7,1% Media 0,379
n°120 0,225 mm 550 ( 0 %C) 98,4% 1,6% c 0,190
n®230 0,063 mm 0,90 ( 0 %C) 99,3% 0,7% M. distribuc. 0,384
Finos <0,063 mm 0,66 ( 0 %C) 100,0% 0,0%
MODA
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