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ANALISIS GRANULOMETRICOS

% QUE PASA

MUESTRA: D668 UTM X: 614997
UTM Y: 3188998
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TAMARNO DE LAS PARTICULAS (mm)
TAMICES ASTM Peso retenido % Retenido % Que pasa
(gramos) % FINOS 0,34%
n°4 4,75 mm 5,48 ( 100 %C) 5,5% 94,5% % CASCAJO 75,68%
n°10 2 mm 28,71 ( 100 %C) 34,2% 65,8%
n°18 1 mm 30,71 ( 100 %C) 64,9% 35,1% D16 0,613
n°25 0,71 mm 10,79 ( 100 %C) 75,7% 24,3% D50 0,429
n°35 05mm 838 ( 0 %C) 84,1% 15,9% D84 0,275
n°0 0,25 mm 1336 ( 0 %C) 97,4% 2,6%
n°g0 0,18 mm 191 ( 0 %C) 99,3% 0,7% Media 0,439
n°120 0,125 mm 041 ( 0 %C) 99,8% 0,2% c 0,169
n°230 0,063 mm 0,17 (0 %C) 99,9% 0,1% M. distribuc. 0,444
Finos <0,063 mm 0,08 ( 0 %C) 100,0% 0,0%
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