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ANALISIS GRANULOMETRICOS

MUESTRA: D372 UTM X: 636999
UTM Y: 3200998
4 10 18 2535 60 80 120 ~ 230~ TAMICES SERIE ASTM
100% t —— { 0%
90% 10%
80% 20%
70% N 30%
< S
) 60% . 40% M
g \ =
o m
u 50% AN 50% Z
o —— g
S 40% \ 60%
\
30% 0 70%
\
\
20% \ 80%
\
\
10% 90%
0% ! —— } 100%
10 1 0,1 0,01
TAMARNO DE LAS PARTICULAS (mm)
TAMICES ASTM Peso retenido % Retenido % Que pasa
(gramos) % FINOS 1,08%
n°4 475 mm 0,00 ( 0 %C) 0,0% 100,0% % CASCAJO 18,83%
n°10 2mm 2,72 ( 100 %C) 2,7% 97,3%
n°18 1 mm 9,42 ( 100 %C) 12,1% 87,9% D16 0,447
n°25 0,71 mm 6,70 ( 100 %C) 18,8% 81,2% D50 0,222
n°35 05mm 7,09 ( 0 %C) 25,9% 74,1% D84 0,126
n°60 0,25 mm 28,06 ( 0 %C) 54,0% 46,0%
n°80 0,18 mm 13,40 ( 0 %C) 67,4% 32,6% Media 0,265
n°120 0,125 mm 19,90 ( 0 %C) 87,3% 12,7% c 0,161
n°230 0,063 mm 11,84 ( 0 %C) 99,1% 0,9% M. distribuc. 0,287
Finos <0,063 mm 0,87 ( 0 %C) 100,0% 0,0%
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T 19,90 ; i
20 | 042 70 700 13.40 1184 Qrena ]Tedla 001?: 825 mm
10 { g0 272 , . _| 087 rena fina . ,125-0, mm
0 .—l | I [ | Arena muy fina 0,062-0,125 mm
ne4 ne1s n°35 n°go n°230 Fango <0,062 mm

TAMICES ASTM




	Hoja principal

