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ANALISIS GRANULOMETRICOS

MUESTRA: D625 UTM X: 615501
UTMY: 3189501
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TAMARNO DE LAS PARTICULAS (mm)
TAMICES ASTM Peso retenido % Retenido % Que pasa
(gramos) % FINOS 0,68%
n°4 475 mm 2,56 ( 100 %C) 2,6% 97,4% % CASCAJO 43,02%
n°10 2mm 8,60 ( 100 %C) 11,2% 88,8%
n°18 1 mm 19,46 ( 100 %C) 30,6% 69,4% D16 0,549
n°25 0,71 mm 12,40 ( 100 %C) 43,0% 57,0% D50 0,355
n°35 05mm 11,86 ( 0 %C) 54,9% 45,1% D84 0,197
n°0 0,25 mm 28,68 ( 0 %C) 83,6% 16,4%
n°g0 0,18 mm 9,61 ( 0 %C) 93,2% 6,8% Media 0,367
n°120 0,125 mm 597 (0 %C) 99,1% 0,9% c 0,176
n°230 0,063 mm 047 (0 %C) 99,6% 0,4% M. distribuc. 0,373
Finos <0,063 mm 0,39 ( 0 %C) 100,0% 0,0%
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