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ANALISIS GRANULOMETRICOS

MUESTRA: D161 UTM X: 647515
UTMY: 3240501
4 10 18 25 35 60 80 120 ~ 230 ~ TAMICES SERIE ASTM
100% t — } t 0%
90% 10%
80% 20%
70% 30%
S
< sl
2 60% 40% ﬂ
o
m
u 50% 50% Z
< 3
S 40% 60%
30% 70%
AN
20% - 80%
\
\
10% N\ 90%
\
0% ! e e 100%
10 1 0,1 0,01
TAMARNO DE LAS PARTICULAS (mm)
TAMICES ASTM Peso retenido % Retenido % Que pasa
(gramos) % FINOS 1,43%
n°4 4,75 mm 38,88 ( 100 %C) 38,9% 61,1% % CASCAJO 62,62%
n°10 2mm 8,98 ( 100 %C) 47,9% 52,1%
n°18 1 mm 10,91 ( 100 %C) 58,8% 41,2% D16 0,402
n°25 0,72 mm 3,85 ( 100 %C) 62,6% 37,4% D50 0,182
n°35 05mm 289 ( 0%C) 65,5% 34,5% D84 0,135
n°0 025mm 786 ( 0 %C) 73,4% 26,6%
n°g0 0,18 mm 8,13 ( 0 %C) 81,5% 18,5% Media 0,239
n°120 0,125 mm 1524 (0 %C) 96,7% 3,3% c 0,133
n°230 0,063 mm 2,73 ( 0 %C) 99,5% 0,5% M. distribuc. 0,268
Finos <0,063 mm 053 ( 0 %C) 100,0% 0,0%
MODA
Pl ARENAS FINAS
80 1
;8 + D50
0 Cantos y gravas >2 mm
a0 L2888 Arena muy gruesa 1-2 mm
30 1 Arena gruesa 0,5-1 mm
20 1+ gog 1001 , 613 15,24 Arena media 0,25-0,5 mm
10 4 ' 3,85 289 86 ' 273 053 Arena fina 0,125-0,25 mm
0 _|_I_'_‘—I_ — Arena muy fina 0,062-0,125 mm
n°4 n°18 n°35 n°g0 n°230 Fango <0,062 mm
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